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Рассматриваемые соединения принадлежат к классу ураноборатов, образующихся в системах АkOk/2(В2О3(UO3(H2O, где Ak – щелочной и щелочноземельный металлы. Они являются перспективным направлением в поиске новых термодинамически устойчивых форм связывания урана техногенного происхождения для его последующего захоронения.

В настоящей работе методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии и высокоточной динамической калориметрии изучены температурные зависимости теплоёмкостей восьми кристаллических образцов ураноборатов щелочноземельных металлов с общей формулой AII(ВUO5)2(nH2O (AII – Mg, Ca, Sr, Ba; n = 0 – 4) в интервале 8 – 340(640) K; рассчитаны их стандартные термодинамические функции 
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(0), для области от Т ( 0 до 340(640) K. Анализ полученных данных показал, что теплоемкости безводных ураноборатов AII(ВUO5)2 монотонно возрастали, не проявляя видимых аномалий в интервале температур 8(640 К. На кривых зависимостей 
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 от T кристаллогидратов зафиксированы эндотермические эффекты, обусловленные процессами дегидратации.

Был проведен анализ низкотемпературной зависимости теплоемкости (Т ( 50 К) ураноборатов щелочноземельных металлов на основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактального варианта. По вычисленным характеристическим температурам Дебая оценена жесткость кристаллической решетки изученных веществ. Рассчитаны значения фрактальных размерностей D ураноборатов и сделаны заключения о характере топологии их структур.

Полученные результаты сопоставлены с данными рентгенографии о строении соединений.
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