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Возможность использования карбоксилатных соединений РЗЭ в качестве прекурсоров получения новых функциональных материалов сдерживается отсутствием изученных свойств, в частности термических и термодинамических. Изученные в работе биядерные пивалаты самария и гадолиния с общей формулой Ln2((2-OOCCMe3)4(η2–OOCCMe3)2(HOOCCMe3)6·HOOCCMe3 получены в виде кристаллов и охарактеризованы методами ИК-спектроскопии, элементного анализа и РФА.

Изучение теплоемкости биядерных пивалатов самария и гадолиния выполнено в интервале температур 5-340 К методом адиабатической калориметрии с помощью калориметра БКТ(3 [1]. Сглаживание экспериментальных данных Ср(Т) выполнено с использованием сплайн-аппроксимации по программе, являющейся частью математического обеспечения банка данных ИВТАНТЕРМО [2]. Сглаженные значения теплоемкости, а также рассчитанные на их основании величины энтропии ((S0(T)), изменения энтальпии (H0(T)−H0(0)) и приведенной энергии Гиббса Ф0(T) = − [(H0(T)−H0(0))/T–(S0(T)] рассчитаны в низкотемпературном диапазоне по коэффициентам сплайна. Обнаружены аномалии теплоемкости, связанные с фазовыми превращениями в изученных соединениях и определены их параметры.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 08-03-00717.
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