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С термодинамической точки зрения рассмотрен вопрос о возможности получения оксидов ряда металлов (M) типов MO или M2O3 из соответствующих гидроксидов M(OH)2 и M(OH)3. Отмечено, что хотя во многих случаях процессы M(OH)2 (к)→ MO(к) + H2O(ж), M(OH)2 (к)→ MO(к) + H2O(г), M(OH)3 (к)→ (1/2)M2O3 (к) + (3/2)H2O(ж) и M(OH)3 (к) → (1/2)M2O3 (к) + (3/2)H2O(г) при стандартных условиях термодинамически запрещены (G0 > 0), тем не менее формирование MO и M2O3 из M(OH)2 и M(OH)3 в щелочной (pH>12) среде наблюдается при комнатной температуре. Приведены зависимости G(T) = H0 – TS0 для формирования ряда оксидов M(II) (MnO, FeO, CoO, NiO, CuO, ZnO, CdO, SnO, PbO) M(III) (Al2O3, Cr2O3, Y2O3, In2O3, Au2O3, Tl2O3, Bi2O3) и экспериментальные данные, описывающие указанный процесс формирования оксидов Mn(II), Fe(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II), Fe(III), Al(III), Cr(III). Примеры таких данных для оксидов свинца(II) показаны ниже.  
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	Зависимость остаточной концентрации ионов Pb(II) от pH в системе  Pb(II) - OH- при T = 298K. 1- область выделения желтой формы PbO (массикота), 2- область выделения желтовато-зеленой формы PbO, 3- область выделения гранатово-красной формы PbO (глета). 

Для формирования PbO (массикот)
G(T) = 10.9 – 0.0267 T (Tк = 135.0 оС)
G(T) = 54.9 – 0.1453 T  (Tк = 415.2 оС)
Для формирования PbO (глет)
G(T) =   9.2 – 0.0288 T  (Tк =   46.2 оС) 

G(T) = 53.2 – 0.1474 T  (Tк =   87.7 оС)



Обсуждены возможные причины подобного феномена, основывающиеся на представлении об образовании оксидов через соответствующие гидроксокомплексы [M(OH)3]–, [M(OH)4]2–, [M(OH)5]3– и [M(OH)6]4–  в случае оксидов MO и [M(OH)4]–, [M(OH)5]2– и [M(OH)6]3– – в случае оксидов M2O3.
