ТЕПЛОЕМКОСТЬ КИЗЕРИТА MgSO4·H2O(к) В ОБЛАСТИ 0(350 К
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        Методом адиабатической калориметрии измерена теплоемкость кизерита в области 4.47(349.61 K. Химический анализ изученного образца показал завышенное содержание воды (1.115 H2O) по сравнению с теоретическим составом. Пересчет теплоемкости на состав MgSO4·H2O (ММ = 138.383 г моль(1) производился по аддитивной схеме. При этом состав образца рассматривался как смесь 0.981 молей кизерита и 0.019 молей эпсомита MgSO4· 7H2O [1]. На основании полученной зависимости Сp0(Т) определены величины теплоемкости, энтропии и изменения энтальпии MgSO4·H2O(к) в температурном интервале 0(350 К и давлении 1 бар. При Т = 298.15 К эти функции имеют следующие значения: Сp0(298.15К) = 133.70 ( 0.07 Дж K(1 моль(1, S0(298.15 К) = 130.88 ( 0.11 Дж K(1 моль(1, H0(298.15К) ( H0(0 К) = 21.536 ( 0.009 кДж моль(1.
     С помощью формулы Сp0(Т) H2O(к) = [Cp0(T) MgSO4·H2O ( Cp0(T) MgSO4] рассчитана приближенная температурная зависимость теплоемкости кристаллогидратной воды в кизерите: Сp0(Т) H2O(кг) для области 0(350 К. Данные по Cp0(T) MgSO4  заимствованы из работы [2]. Оцененные значения теплоемкости, энтропии и изменения энтальпии H2O(кг) в кизерите при Т = 298.15 К имеют следующие величины: Сp0(298.15 К) = 37.33 Дж K(1 моль(1, S0(298.15 К) = 40.01 Дж K(1 моль(1, H0(298.15 К) ( H0(0 К) = 6.168 кДж моль(1.
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