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Наиболее важными параметрами в оценке процессов «плавление-кристаллизация» являются их температура (Tm), и удельная теплота плавления ((Hm). Надежность этих данных для элементов легко оценить построением  корреляции (Hm = F(Tm) по стандартным данным  согласно [1-3], и другим источникам, Рис. Видно, что все данные можно разделить на две под- совокупности I-II, располагающиеся в полосах A, и B, Рис. [2]. Совокупность I содержит галогены, некоторые элементы IV и VI групп Периодической Системы [1], в то время как совокупность II – металлы. Данные для других металлов представлены на отдельном рисунке, и они также располагаются в полосе В [2]. Однако данные (Hm для Be, Pu, и Nd лежат ниже линии 2’, Рис. В тоже время по источнику [3] эти данные находятся внутри полосы B [3]. Поэтому в график были включены дополнительные данные также для редкоземельных элементов (РЗМ), и ряду других металлов согласно наиболее полной сводке [1]. Выяснилось, что многие величины (Hm для РЗМ, актинидов, и других металлов лежат ниже линии 2’. То - есть ошибка в оценке (Hm несколько больше, чем ширина полосы В. Проведен анализ и сопоставление данных {(Hm, Tm} по различным источникам. Обсуждены принципы для оценки и отбора стандартных данных {(Hm, Tm}. 
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Совокупность {(Hm- Tm} для веществ: 1 – 5 – 


элементы II-VI- групп, 6 - галогены, 7 –


подгруппа Cr, 8 – подгруппа Mn, 9 - Fe-, Ru- 


подгруппы, 10 - V- подгруппа, 11-Nd, 12-Pu.
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